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Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren unter vorausgesetzten
Instandhaltungsbedingungen

EN 1990 und EN 206-1:

temporary structures, replaceable parts
- Aemporéarei Bauwerke: 10 - 25 Jahre

Beton
Regelfall

agricultural and similar structures
- Landwirtschaftl. Bauwerke: 1571 30 Jahre

building structures and common structures

- Hochbau, A plichei Bauwerke: 50 Jahre

bridges, civil engineering structures
- Bricken, Ingenieurbauwerke: 100 Jahre

Abweichend

AF¢r ke¢rzere oder |l 2ngere Nutzungsda
einschrankende oder strengere Grenzwerte erforderlich sein. n

EN 206-1



m Bauteilkatalog

3.8 Landwirtschaftliches Bauen

3.8.2 Stallbéden
Warmstall
a)
innen, eingesireut
Warmstall
b) ) )
innen, eingesfreut
) Laufflache, Entmistungsbahn mit Réumer
C
innen, nicht eingestreut
a) Laufflache, Entmistungsbahn mit Raumer
innen, nicht eingestreut
) Kaltstall
=)
im Freien, Uberdacht, eingestreut
n Kaltstall
im Freien, uberdacht, eingestreut
) Entmistungsbahn mit Réumer, Laufflache
aq

auBen, nicht eingestreut
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Planungshilfe
fiir dauerhafte
Betonbauteile

Richter / Pack / Picknarat

Chem. er- Feuch- Mindest-
Anarifi  schleid  figkeits- druckfestig-
klasse  keitsklasse
XAT XM
12 (3|[12(3
X WF C25/30
b4 WF C25/30
C30/375
4
X 1 WF cass
b4 5 K WF Ca5/45
X WF C25/30
X WF C25/30
C30/37(LF)
4
x | WF " casus

Beton Marketing Sud
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... gilt nur fur Beton, der so eingebaut und
verdichtet wird, dass kein nennenswerter
Anteil an eingeschlossener Luft
verbleibt.

I abgesehen von kinstlich eingeflhrten
Luftporen i

Beton muss auch dicht sein. Denn je
dichter der Zementstein, desto hodher ist
auch der Widerstand gegen auliere
Einflisse. Deshalb ist eine frih
einsetzende, ununterbrochene und
ausreichend lange Nachbehandlung des
Betons unerlasslich.
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Wasserzementwert




Wasserzementwert

Zementkorn
Wasser

Hydratation
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